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Grobbleche warmgewalzt, normalisiert oder normalis. gewalzt

Gite S$355J2+N EN 10025

Toleranzen Di/Br EN 10029 / A/N

Lg. ca. wie angegeben; Blockausbringung

Oberflache EN 10163

Kanten GK

Attest EN 10204/3.1, 14 Elemente

Mech. Werte EN 10025

AD2000W 1 bis und mit Dicke 250 mm

CEQ ja

US-Test EN 10160 95% S1E1, max. 5% SOE1

CE-Zeichen ja

Provenienz WUYANG

Ursprung China

Vorrat

Pos Bermerkung: Abrechnung 8 kg/dm3 x angegebenes Mass Attest Vorrat (to)  Stk.
12 R0192 260x2'000x4'950 mm S355J2+N 20.206 1
20 R0192 260x2'000x4'950 mm S355J2+N 20.206 1




